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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  LBK-JN018 

Název/motiv mozaiky  Nápis Galerie Na Rynku 

Autor  návrh a realizace Sklářské studio Oliva 

Datace  2008 

Místo  Sklářské studio Oliva, Železný Brod 90, Železný Brod - Hrubá Horka  

GPS souřadnice  50°38'46.746"N, 15°15'41.579"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 0,8 m, šířka 3 m (cca)  

Mozaika je instalována na boční zdi budovy vedle oken. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 2,5 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jihozápad 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v okrajové části malého města. V okolí se v hojné míře vyskytuje zeleň. 

Budova, na které je mozaiky umístěna, nevykazuje žádné praskliny a ztrátu stavebního 
materiálu.   

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Označení galerie v Železném Brodě zhotovilo sklářské studio Oliva v roce 2008. Materiálem 

jednoduché kompozice, kdy na světlém opalizujícím pozadí vystupují červené kapitálky tvořící 
dvouřádkový nápis GALERIE NA RYNKU, jsou prefabrikované skleněné kostky a řezané ploché 
sklo. 

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí.  

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 

 

Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány  

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti přibližně 1,5 cm x 1,2 cm 
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a nařezaného plochého skla (různé velikosti dílků, velikost v řádu cm). Použité sklo je opálově 
zakalené, bez bublin. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění 
(platí pro pohledovou stranu).  

Pojivo mezi kostkami je tmavě šedé, spíše jemnozrnné.  

 

 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie   - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   
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