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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  PHA-01006 

Název/motiv mozaiky  mozaiková písmena tvořící nápis „OMMRA“ 

Autor  návrh ?, realizace ? 

Datace  ? 

Místo  hotel a restaurace Sovereign, Politických vězňů 916/16, Praha 1 – Nové Město 

GPS souřadnice  50°4'55.409"N, 14°25'49.166"E 

Rozměry mozaiky, umístění  výška 0,6 m, šířka 0,5 m (cca) 

Mozaika je instalována na průčelí hotelu. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 11 m 

Mozaika je směřována na (SS)  severovýchod 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v  zástavbě v centru města. 
Budova nevykazuje praskliny ani ztrátu materiálu. 

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
  Průčelí budovy hotelu Sovereign je rozděleno pilastry do čtyř os se sdruženými okny a 

vyzdobeno velmi jednoduše ve stylu geometrické secese. Pod korunní římsou jsou středy 
pilastrů dekorovány malými vpadlými stojatě obdélnými poli vyplněnými skleněnou mozaikou. 
Jednotlivá pole mají zlatý rámeček, tmavě modré pozadí a nesou dekorativně zpracovaná zlatá 
písmena – O, M, M, R, A.  

   

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 

 

Působení okolního prostředí, míra 
zakrytí mozaiky, biologické 

poškození 

 

 Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí, v horní části je nepatrně 
zakryta stříškou. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   

 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   

Literatura   

   

   

   
 

Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány  

 

 
   

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze skleněných kostek o přibližné velikosti 1,5 cm x 1,5 cm. Použité sklo je 
zakalené, bez bublin či jiných nehomogenit. Na povrchu kostek nejsou známky korozního 
poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Zastoupeny jsou kostky se zlacením. 

Pojivo mezi kostkami je šedé, místy hnědé.  

 




