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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE 
 

ID  STC-KH001 

Název/motiv mozaiky  Tep 

Autor  návrh a realizace František Tesař 

Datace  2004 

Místo  budova služeb pro seniory a občany se zdravotním postižením ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., 
Svatopluka Čecha 441/5, Čáslav – Nové Město 

GPS souřadnice  49°54'25.712"N, 15°23'51.773"E 

Rozměry mozaiky, umístění  průměr 1,3 m (cca) 

Mozaika je instalována na štítu budovy. 

Výška umístění mozaiky nad zemí  cca 10 m 

Mozaika je směřována na (SS)  jihovýchod 

 

Popis okolí, statika budovy  Mozaika se nachází v městské zástavbě. V okolí se vyskytuje zeleň. 
Budova nevykazuje výraznější praskliny či ztrátu materiálu.  

Poznámky   

 

HUMANITNÍ PRŮZKUM MOZAIKY 
 

  Kruhová mozaika je situována ve vpadlém poli v nástavci rizalitu na fasádě budovy 
Pečovatelské služby v Čáslavi. Představuje centrálně uspořádanou kompozici, které dominuje 
širší rám s vyznačenými římskými číslicemi hodin a symbol křivky elektrokardiogramu (EKG), 
tedy symbol zachycující srdeční tep, který je i námětem drobného díla provedeného čáslavským 
rodákem Františkem Tesařem.  

 

 

CHARAKTERIZACE PROSTŘEDÍ A 

SAMOTNÉ MOZAIKY 
 
Působení okolního prostředí, míra 

zakrytí mozaiky, biologické 
poškození 

 Mozaika je částečně chráněna vsazením do stěny budovy (hloubka přibližně 15 cm). Mozaika je 
zhotovena jako samostatný panel v kovovém rámu. Je doplněna pozlaceným kovovým prvkem. 

Biologické poškození nebylo zaznamenáno. 
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Ztráty materiálu v ploše 
- nebyly zaznamenány  

 

 

 
 

Použitý materiál - kostky a pojiva  Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 2 cm x 1 cm. Použité 
sklo je zakalené. Ojediněle se vyskytují bubliny. Na povrchu kostek nejsou známky korozního 
poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). 

Pojivo mezi kostkami je šedé.  

 

ANALYTICKÝ PRŮZKUM 
 

Optická mikroskopie  - nebyla provedena 

   
 

POZNÁMKY 
 

Přílohy   
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